Piaskowiec ]

Wyniki badan

asnozoOltawy drobnoziarnisty

Norma zharmonizowana;

EN 771-6:2011-05E

Wyréb budowlany:

Kamien murowy kl. I - r6zne wielkosci, II kat.

Przeznaczenie: Konstrukcja muréw. Do uzytku wewnetrznego 1 zewngetrznego.

Mianownictwo:

Zasadnicze charakterystyki:

Wiasciwosci uzytkowe:

Wymiar:

Tolerancja wynikow:

Zgodnie z normg

Ksztatt 1 wyglad: Surowo-tupany
Gestos¢ objetosciowa: 2085-2094 Kg/m?
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 36 MPa
Wytrzymato$¢ potaczenia na $ciskanie: NPD
Reakcja na ogien: Al
Porowato$¢ otwarta: 10,84 %
Nasigkliwo$¢ kapilarna: 24,2 G/m?s"
Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie: Po 56 cyklach—0/1
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: NPD




